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導電性ゴムマット テストレポート 

2017 年 7 月 13 日 

株式会社ベッセル 

──────────────────────────────────────── 

サンプル ： ゴムマット（SG-100/LG-100） 

測定環境 ： 気温 20±5℃ 湿度 40±20％RH 

測定日 ： 2017 年 2 月 3 日～15 日 

測定機関 ： Korea Testing & Research Institute 

──────────────────────────────────────── 

 

※データは測定値で規格値ではありません。 

──────────────────────────────────────── 
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